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LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII  PROFESIONALE 

NIVEL DE CALIFICARE: 3, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
PROFIL:TEHNIC  
DOMENIUL PROFESIONAL: MECANICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: SUDOR
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR: 8
AN ȘCOLAR 2017-2018

	Nr. Crt.
	Nr. temei din lista națională
	
Tema probei practice

	1.
	3
	Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliți a două table, cap la cap, în poziția PC

	2.
	4
	Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliți a două table în unghi exterior

	3.
	5
	Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliți pe contur a două table suprapuse 

	4.
	10
	Sudarea ţevilor pe plăci în poziţia PB, prin procedeul de sudare cu electrozi înveliți

	5.
	11
	Sudarea tablelor cap la cap prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG)

	6.
	12
	Sudarea îmbinărilor în T în poziţia PA prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG)

	7.
	13
	Sudarea îmbinărilor în T în poziţia PB prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG)

	8.
	14
	Sudarea îmbinărilor în T în poziţia PG prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG)

	9.
	18
	Sudarea îmbinărilor cap la cap în poziţia PF prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG)

	10.
	21
	Sudarea îmbinărilor în colţ în poziţia PG  prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG)

	11.
	31
	Sudarea tablelor cap la cap prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG)

	12
	32
	Sudarea îmbinărilor cap la cap (orizontală pe perete vertical) prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG)

	13
	33
	Sudarea îmbinărilor cap la cap (verticală descendent) prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG)

	14.
	48
	Sudură cap la cap la ţeavă prin sudare oxiacetilenică

	15.
	50
	Sudarea îmbinărilor în T în poziţia PA prin sudare oxiacetilenică
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